


Busch est un fabricant 
Allemand, situé à 

Engelskirchen (D-51766)
à côté de Cologne



Maison fondée en 1905
par les 2 frères Busch,

véritables précurseurs dans leur domaine !



Leader
en

Orfèvrerie - Joaillerie - Horlogerie



De nombreux clients
prestigieux

Les plus grandes sociétés
d’horlogerie, orfévrerie et joaillerie

ont choisi de travailler
avec les instruments Busch



La précision Busch :
rectification des mandrins pour une précision optimale

(norme ISO standard : 10 µ de tolérance)



Un des premiers fabricants à concevoir
des instruments en carbure de tungstène

pour le dentaire…



Le diamant Busch !
 

La qualité des fraises diamantées Busch
se traduit par une sélection rigoureuse
des grains de diamants et bénéficie
d’un demi-siècle d’expèrience
dans le domaine de la diamantation
d’instruments rotatifs de précision.





Méthode	:	
	
1.   Instruments	diamantés	de	même	forme	(cylindrique)	
2.   Instruments	diamantés	de	même	diamètre	(016)	
3.   Instruments	diamantés	de	même	granulométrie	(125	µm)	
4.   Instruments	testés	à	pression	constante	(152	g	±	2	g)	
5.   En	rotaAon	conAnue	(à	200	000	tours/min)	
6.   Bloc	de	céramique	pur	à	99,5%	standardisé	(Al203)	-	(AD-995,	Coors	Tek	Inc.)	
7.   IrrigaAon	en	conAnu	par	spray	(50	ml/min)	
8.   Nombre	de	tailles	:	4	coupes	
9.   Durée	de	chaque	taille	:	10	mn	
10.  Durée	totale	du	test	:	40	mn	(4x10	mn	pour	chaque	fraise)	
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Busch	Cool	Diamant®	-	22,74	mm	

Busch®-	20,86	mm	

Edenta	K®	-	18,06	mm	

Diacut®	-	17,24	mm	

Horico®	-	15,10	mm	

White	Tiger®	-	15,00	mm	

Edenta®	-	14,74	mm	

Intensiv®	-	14,44	mm	

Komet®	-	12,14	mm	

Meisinger®		-	10,44	mm	

Diatech®	-	8,44	mm	

1ére	taille	(en	mm)	

2ème	taille	(en	mm)	

3ème	taille	(en	mm)	

4ème	taille	(en	mm)	

Retrouvez l’étude complète sur
www.ab-dental.com

Efficacité	de	coupe	des	fraises,	par	fabriquant,	sur	4	séquences	de	10	min	chacune	
	

«	Etude	de	performance	du	diamant	d’abrasion	»	
réalisée	à	la	faculté	de	médecine	d’Innsbruck,	

Clinique	universitaire	de	prothèses	dentaires	et	de	l’odontologie	conservatrice	MZA	
Innsbruck,	Autriche	par	A.	Sander,	U.	S.	Beier,	1.	Kapferer,	H.	Dumfahrt.	

	
L’étude	vise	à	évaluer	l’efficacité	de	coupe	des	principales	fraises	diamantées	du	marché	

dentaire,	ainsi	que	leur	efficience	dans	le	temps	
	 Qualité Busch prouvée ! 

Il a été démontré dans une étude 
universitaire indépendante
qu’une fraise diamantée

Cool Diamant coupait plus que 
n’importe quelle autre fraise 

concurrente…
(sur 40 minutes de coupe dans un bloc céramique)



En 111 ans d’existence,
BUSCH aura fabriqué

plus d’un milliard d’instruments…




